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Ubersetzungen  dieser Europidischen Technischen
Bewertung in andere Sprachen miissen vollstindig dem
Originaldokument entsprechen und als Ubersetzung
gekennzeichnet sein.

Diese Européische Technische Bewertung darf auch bei
elektronischer Ubermittlung nur ungekiirzt
wiedergegeben werden (mit Ausnahme der oben
genannten vertraulichen Anhénge). Die teilweise
Wiedergabe ist nach schriftlicher Genehmigung der
Bewertungsstelle jedoch zuldssig. Jede teilweise
Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.
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II BESONDERER TEIL DER EUROPAISCHEN
TECHNISCHEN BEWERTUNG

1  Technische Beschreibung des Produkts

TOX TIMBR, TOX TERAS AND TOX TERAS PLUS-
Schrauben sind selbstbohrende Schrauben, die in
Holzkonstruktionen eingesetzt werden. Die Schrauben
weisen lber einen Teil der Lange ein Gewinde auf. Die
Schrauben werden mit Nenndurchmessern von 4,0 mm
bis 8,0 mm aus martensitischem Edelstahldraht mit der
Bezeichnung 1.4006 oder mit Nenndurchmessern von
5,0 mm bis 8,0 mm aus austenitischem Edelstahldraht
mit der Bezeichnung 1.4301 gefertigt. Ist ein
Korrosionsschutz erforderlich, so miissen Material bzw.
Beschichtung mit den relevanten in Anhang A der EN
14592 angefiihrten Spezifikationen iibereinstimmen.

Maf3e und Material

Der Nenndurchmesser (Gewindeau3endurchmesser), d,
der TOX TIMBR, TOX TERAS AND TOX TERAS
PLUS-Schrauben darf nicht kleiner als 4,0 mm und nicht
grofer als 8,0 mm sein. Die Gesamtlidnge der Schrauben,
£, darf nicht kiirzer als 25 mm und nicht ldnger als 300
mm sein. Die sonstigen Mafle sind in Anhang A
angegeben.

Das  Verhiltnis des Kerndurchmessers zum
GewindeauBlendurchmesser di/d reicht von 0,59 bis
0,69.

Die Schrauben sind iiber die Mindestlinge ¢, von 4-d
(i.e. g > 4-d) gewunden.

Die Gewindesteigung p (Abstand zwischen zwei
nebeneinander liegenden Gewindeflanken) reicht von
0,4-d bis 0,7-d.

Bei einem Biegewinkel o von weniger als (45/d%7 + 10)
Grad diirfen die Schrauben keine Risse aufweisen.

2 Angabe des Verwendungszwecks gemaf}
dem jeweils giiltigen Européischen
Bewertungsdokument (im Folgenden
EAD)

Die Schrauben sind in tragenden Holzkonstruktionen zur

Verbindung von Teilen aus Vollholz (Nadelholz),

Brettschichtholz, Brettsperrholz und Furnierschichtholz

sowie dhnlich verleimten Holzbauteilen, Holzwerk-

stoffplatten oder Stahlteilen bestimmt.

Stahlbleche und Holzwerkstoffplatten diirfen, mit
Ausnahme von Vollholz-, Brettschicht- und Brettsperr-
holzplatten, nur schraubenkopfseitig angebracht werden.
Nachstehende Holzwerkstoffplatten konnen verwendet
werden:

- Sperrholz gemdl EN 636 oder Europdischer

Technischer Bewertung bzw. den am Einbauort
geltenden nationalen Vorschriften

- Spanplatten gemill EN 312 oder Europiischer
Technischer Bewertung bzw. den am Einbauort
geltenden nationalen Vorschriften

- Grobspanplatten gemil3 EN 300 oder Europiischer
Technischer Bewertung bzw. den am Einbauort
geltenden nationalen Vorschriften

- Faserplatten gemdB EN 622-2 und 622-3 oder
Europdischer Technischer Bewertung
(Mindestrohdichte 650 kg/m®) bzw. den am
Einbauort geltenden nationalen Vorschriften

- Zementgebundene Spanplatten geméf EN 634 oder
Européischer Technischer Zulassung bzw. den am
Einbauort geltenden nationalen Vorschriften

- Vollholzplatten gemdfl EN 13353, EN 13986 oder
Européischer Technischer Bewertung bzw. den am
Einbauort geltenden nationalen Vorschriften

- Brettsperrholz geméfl Europdischer Technischer
Bewertung

- Furnierschichtholz gemal EN 14374 oder
Europaischer Technischer Bewertung

- Verarbeitete Holzwerkstoffprodukte gemaB3 Euro-
pdischer Technischer Bewertung. Enthilt die ETA
des betreffenden Produkts Bestimmungen iiber die
Verwendung von selbstbohrenden Schrauben, so
finden die Bestimmungen der fiir das verarbeitete
Holzwerkstoffprodukt geltenden ETA Anwendung.

Die Schrauben werden in Nadelholz ohne Vorbohren
eingeschraubt.

Die Schrauben sind fiir Holzverbindungen vorgesehen,
welche die Anforderungen an mechanische Bestdndig-
keit, Stabilitdit und Gebrauchssicherheit im Sinne der
Basisanforderungen 1 und 4 der Richtlinie des Rates
305/2011 (EU) erfiillen.

Die Bemessung der Verbindungen muss auf den charak-
teristischen Werten der Tragfdhigkeit der Schrauben
basieren. Die Tragfahigkeiten sind von den charakteris-
tischen Werten geméfl Eurocode 5 oder einer entsprech-
enden nationalen Norm abzuleiten. Im Hinblick auf die
Umgebungsbedingungen sind die am Einbauort
geltenden nationalen Vorschriften anzuwenden.

Die Schrauben sind zur Verwendung in Verbindungen
mit ruhender oder vorwiegend ruhender Belastung
vorgesehen.

Die martensitischen oder austenitischen Edelstahl-
schrauben sind zur Verwendung in Holzkonstruktionen
gemidB den fiir die Nutzungsklassen 1, 2 und 3 des
EN1995-1-1 (Eurocode 5) definierten Bedingungen
vorgesehen.
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Der Anwendungsbereich der Schrauben hinsichtlich
Korrosionsbestiandigkeit ist nach den nationalen Vor-
schriften fir Umweltbedingungen am Einbauort zu
definieren.

Die in dieser Europdischen Technischen Bewertung
enthaltenen Bestimmungen basieren auf einer
vorgesehenen Nutzungsdauer der Schrauben von 50
Jahren.

Die Angabe zur Nutzungsdauer ist nicht als eine
Garantie des Herstellers oder der Bewertungsstelle
auszulegen, sondern ist lediglich als Hilfsmittel zur
Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer
des Bauwerks zu betrachten.
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3  Leistung des Produkts und Verweise auf die Bewertungsverfahren

Charakteristische Merkmale

Bewertung der charakteristischen Merkmale

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit*)

(BWR1)

Zugtragfahigkeit
Schrauben aus martensitischem Edelstahl

Schrauben aus austenitischem Edelstahl

Einschraubmoment

Bruchdrehmoment
Schrauben aus martensitischem Edelstahl

Schrauben aus austenitischem Edelstahl

3.2 Sicherheit im Brandfall (BWR?2)

Brandverhalten

33 Allgemeine Aspekte

Identifikation

Charakteristischer Wert fiens i

d=4,0 mm: 5,0 kN
d=4,5mm: 6,4 kKN
d=15,0 mm: 6,8 kN
d=6,0 mm: 10,5 kN
d=8,0 mm: 18,0 kN
d=5,0 mm: 5,5 kN
d=6,0 mm: 7,9 kN
d=8,0 mm: 14,0 kN
Verhéltnis des charakteristischen Werts des
Bruchdrehmoments zum mittleren
Einschraubmoment:

ftor,k / Rtor,mean Z 1,5

Charakteristischer Wert fior k:

d=4,0 mm: 3,0 Nm
d=4,5mm: 4,0 Nm
d=15,0 mm: 6,0 Nm
d=6,0 mm: 10,0 Nm
d= 8,0 mm 20,0 Nm
d=5,0 mm: 4,0 Nm
d=6,0 mm: 7,2 Nm
d=8,0 mm: 17,0 Nm

Die Schrauben bestehen aus Stahl der
Leistungsklasse A1 des Merkmals Brandverhalten
gemill EN 13501-1 und den Bestimmungen des
EG-Beschlusses 2016/364.

Die Schrauben weisen bei der Verwendung in
Holzkonstruktionen, bei denen Holztypen gemél
Eurocode 5 und den Vorgaben der Nutzungsklassen
I, 2 und 3 zum Einsatz kommen, eine
zufriedenstellende Haltbarkeit und Gebrauchs-
tauglichkeit auf.

Siehe Anhang A

*) Fiir weitere Angaben siehe Abschnitt 3.4 — 3.6.
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3.4 Mechanische Festigkeit und Stabilitit

Die Tragfahigkeiten der TOX TIMBR, TOX TERAS
AND TOX TERAS PLUS-Schrauben gelten fiir die in
Ziffer 1 genannten Holzwerkstoffe, auch wenn
nachstehend nur der Begriff Holz verwendet wird.

Bei Bemessung gemidl Eurocode 5 oder -einer
entsprechenden nationalen Norm sind der charak-
teristische Wert der Tragfihigkeit rechtwinklig zur
Schraubenachse und der charakteristische Wert des
Ausziehwiderstands der TOX TIMBR, TOX TERAS
AND TOX TERAS PLUS-Schrauben anzuwenden.

Die Eindringtiefe muss /s > 4-d betragen, wobei d den
GewindeauBendurchmesser der Schraube beschreibt.

Die fiir die jeweiligen Bauteile bzw. Holzwerkstoff-
platten gegebenenfalls vorhandenen Européischen
Technischen Bewertungen sind zu beriicksichtigen.

Tragfihigkeit rechtwinklig zur Schraubenachse

Der charakteristische Wert der Tragfdhigkeit
rechtwinklig zur Schraubenachse der TOX TIMBR,
TOX TERAS AND TOX TERAS PLUS-Schrauben ist
nach EN 1995-1-1:2008 (Eurocode 5) mit dem
GewindeauBendurchmesser d als Nenndurchmesser der
Schrauben zu berechnen. Die Wirkung des
Seilhdngeeffekts darf dabei beriicksichtigt werden.

Der charakteristische Wert des FlieBmoments ist wie
folgt anzunehmen:

TOX TIMBR, TOX TERAS AND TOX TERAS
PLUS-Schrauben:
Martensitischer Edelstahl

d=4,0 mm: Myx=3,3Nm
d=4,5mm: M, =4,5 Nm
d=15,0 mm: My =4,0 Nm
d=6,0 mm: My = 6,1 Nm
d=8,0 mm: My = 13,5 Nm
Austenitiscer Edelstahl:

d=15,0 mm: M, =3,7 Nm
d=6,0 mm: M, =5,6 Nm
d=8,0 mm: My = 13,5 Nm

Der Ausziehwiderstand der Schrauben in nicht
vorgebohrten Lochern folgt bei einem Winkel der
Schraubenachse zur Faser von 30° < o < 90° aus:

0,082-p, -d™*?

f.= MPa
hk 2,5-cos’ o.+sin’ a [ ]

fiir Schrauben in vorgebohrten Lochern aus:

£, = 0,082-p, -(1-0,01-d) [MPa]

2 )
2,5-cos” a.+sin” o

Darin sind

px  Charakteristische Rohdichte [kg/m?];

d  GewindeauBBendurchmesser [mm];

o Winkel zwischen Schraubenachse und Faser-
richtung.

Der Ausziehwiderstand von parallel in der Oberschicht
des Brettsperrholzes angebrachten Schrauben ergibt

sich, unabhidngig  vom  Winkel zwischen
Schraubenachse und Faserrichtung 0° < a < 90°, aus:
-05
fi =20-d
[MPa]

es sei denn, die fiir das Brettsperrholz geltende
technische Spezifikation (ETA oder hEN) sicht
anderweitige Bestimmungen vor.

Darin sind
d  GewindeauBBendurchmesser [mm]

Der Ausziehwiderstand von in der breiten Hirnholz-
fliche von Brettsperrholz angebrachten Schrauben
sollte wie bei Werkstiicken aus Vollholz auf Basis der
charakteristischen Rohdichte der AuBenschicht
beriicksichtigt werden. Sofern relevant, sollte der
Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung der
AuBenschicht beriicksichtigt werden.

Die Querkraft soll senkrecht zur Schraubenachse und
parallel zur breiten Hirnholzfliche des Bauteils aus
Brettsperrholz wirken.

Biegewinkel
Keine Leistung bewertet.

Axialer Ausziehwiderstand

Der charakteristische Wert des Ausziehwiderstands
von TOX TIMBR, TOX TERAS AND TOX TERAS
PLUS-Schrauben in Bauteilen aus Vollholz,
Brettschichtholz und Brettsperrholz bei einem Winkel
von 30° < a <90° zur Faser ist gemaB EN 1995-1-1 wie
folgt zu berechnen:

F _ nef : fax,k : d gef ( pk jO,S [N]
o0 RK 1,2-cos® o +sin’ o \ 350

Darin sind
Faark Charakteristischer Ausziehwiderstand der
Schraube bei einem Winkel o zur
Faserrichtung [N]

Ner Effektive Zahl der Schrauben gemill EN
1995-1-1

faxk Charakteristischer Ausziehparameter
d <4,5 mm: faxk= 14 MPa
Smm<d<6mm: faxx=13 MPa
d=8 mm: faxx=11 MPa

d Gewindeaullendurchmesser [mm]

Leg Eindringtiefe des Gewindeteils gemall EN
1995-1-1 [mm]

a Winkel zwischen Faserrichtung und
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Schraubenachse (o > 30°)
Pk Charakteristische Rohdichte [kg/m?]

Bei Schrauben, die in Bauteile aus Brettsperrholz in
mehr als eine Schicht eindringen, diirfen die
verschiedenen Schichten dementsprechend
beriicksichtigt werden.

Der Ausziehwiderstand wird durch den
Kopfdurchziehwiderstand und die Zugtragfahigkeit der
Schraube begrenzt.

Kopfdurchziehwiderstand

Der charakteristische Wert des Kopfdurchzieh-
widerstands von TOX TIMBR, TOX TERAS AND
TOX TERAS PLUS-Schrauben ist gemafl EN 1995-1-
1 nach folgender Gleichung zu ermitteln:

0,8
P
Fax,a,Rk = nef ' fhead,k : d121 ' (ﬁj [N]

Darin sind:

Fuxork Der charakteristische Kopfdurchzieh-
widerstand der Verbindung bei einem
Winkel von o > 30° zur Faser[N]

Nef Effektive Zahl der Schrauben gemif3 EN
1995-1-1:2008

fheadx Charakteristischer
Kopfdurchziehparameter [MPa]

dn Durchmesser des Schraubenkopfes bzw.
der Unterlegscheibe [mm)].
Schraubenkdpfe bzw. Unterlegscheiben
mit einem AuBlendurchmesser von di > 32
mm sind nicht zu beriicksichtigen.

Pk Charakteristische Rohdichte [kg/m?], fiir
Holzwerkstoffplatten px = 380 kg/m?

Der charakteristische Kopfdurchziehparameter von
TOX TIMBR, TOX TERAS AND TOX TERAS
PLUS-Schrauben mit einem Kopfdurchmesser bzw.
Durchmesser der Unterlegscheibe von diy < 25 mm in
Verbindungen mit Holz und Holzwerkstoffplatten mit
Dicken von tiber 20 mm betragt:

4mm<d<5mm fheadx = 9,4 MPa

6 mm <d <8 mm fheadx = 13 MPa

Darin sind
dn  Durchmesser des Schraubenkopfes bzw. der
Unterlegscheibe [mm]

Der charakteristische Kopfdurchziehparameter fiir
Schrauben in Verbindungen mit Holzwerkstoffplatten
mit Dicken von zwischen 12 mm und 20 mm betragt:
fheadx = 8 MPa

Schrauben in Verbindungen mit Holzwerkstoffplatten
mit Dicken unter 12 mm (die Mindestdicke fiir
Holzwerkstoffplatten betrdgt 1,2:d, wobei d den
Gewindeaulendurchmesser beschreibt):

fhcad’k = 8 MPa
begrenzt auf Faxrk = 400 N

Der Schraubenkopfdurchmesser d, muss grofer sein als
1,8:ds, wobei ds den glatten Schaft bzw.
Drahtdurchmesser beschreibt. Ansonsten betrdgt der
charakteristische Kopfdurchziehwiderstand Fax oz = 0.

Die in Ziffer 3.11 vorgesechene Mindestdicke von
Holzwerkstoffplatten ist zu beachten.

In Stahl-Holz-Verbindungen darf der Kopfdurchzieh-
widerstand unberiicksichtigt bleiben.

Zugtragfihigkeit

Die charakteristische Zugtragfahigkeit fiensk von TOX
TIMBR, TOX TERAS AND TOX TERAS PLUS-
Schrauben aus martensitischem Edelstahlt betrégt:

d=4,0 mm: 5,0 kN
d=4,5mm: 6,4 kN
d=15,0 mm: 6,8 kKN
d=6,0 mm: 10,5 kN
d=8,0 mm: 18,0 kN

Die charakteristische Zugtragfahigkeit fiensx von TOX
TIMBR, TOX TERAS AND TOX TERAS PLUS-
Schrauben aus austenitischem Edelstahlt betragt:

d=15,0 mm: 5,5 kN
d=6,0 mm: 7,9 kKN
d=8,0 mm: 14,0 kN

Bei Schrauben, die in Verbindungen mit Stahlblechen
verwendet werden, sollte die Abreififestigkeit des
Schraubenkopfes  einschlieBlich ~ Unterlegscheibe
grofer sein als die Zugtragfihigkeit der Schraube.

Schrauben mit kombinierter Beanspruchung
rechtwinklig zur Schraubenachse sowie in Achs-
richtung der Schraube

Bei Verschraubungen, die einer kombinierten axialen
und Quer-Beanspruchung ausgesetzt sind, sollte der
folgende Ausdruck erfiillt sein:

E o) (B )
{ ax,Ed ] _"_( la,Ed ] < 1
Fax,Rd Pia,Rd

Darin sind

Faxea  Bemessungswert der axialen Beanspruchung
der Schraube

Flara  Bemessungswert der lateralen Beanspruchung
der Schraube

Faxra  Bemessungswert der Tragfihigkeit einer axial
beanspruchten Schraube

Fra Bemessungswert der Tragfahigkeit einer
lateral beanspruchten Schraube
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3.5 Aspekte der Gebrauchstauglichkeit

3.5.1 Korrosionsschutz der Nutzungsklasse 1, 2 und 3.
Die Schrauben werden entweder aus martensitischem
Edelstahldraht, Stahlsorte Nr. 1.4006, oder aus
austenitischen Edelstahldraht, Stahlsorte Nr. 1.4301,
gefertigt.

Fir Angaben iiber relevanten, moglichen Korrosions-
schutz siehe ferner Anhang A der EN 14592,

3.6 Allgemeine Aspekte des vorgesehenen
Verwendungszwecks

Die Schrauben werden gemiB den Bestimmungen dieser
Europdischen = Technischen = Bewertung  unter
Anwendung des automatisierten Herstellverfahrens
gefertigt, das die benannte Priifstelle bei der Inspektion
der Fertigungsanlage ermittelt und in der technischen
Dokumentation festgehalten hat.

Der Einbau hat gemd3 Eurocode 5 oder einer
entsprechenden nationalen Norm zu erfolgen, es sei
denn, nachstehend werden andere Festlegungen
getroffen. Die Einbauanleitungen der TOX-Diibel-
Technik GmbH sollten beriicksichtigt werden.

Die Schrauben sind in tragenden Holzkonstruktionen
zur Verbindung von Teilen aus Vollholz (Nadelholz),
Brettschichtholz, Brettsperrholz und Furnierschichtholz
sowie dhnlich verleimten Holzbauteilen, Holzwerk-
stoffplatten und Stahlteilen bestimmt.

Die Schrauben diirfen in tragenden Holzkonstruktionen
zur Verbindung von Bauteilen gemif3 einer etwaigen
Europédischen Technischen Bewertung des Bauteils
verwendet werden, sofern geméll der Europdischen
Technischen Bewertung des betreffenden Bauteils der
Anbau an tragende Holzkonstruktionen mit Schrauben
gemall Europdischer Technischer Bewertung zuldssig
ist.

Bei Verbindungen in tragenden Holzkonstruktionen sind
jeweils mindestens zwei Schrauben zu verwenden.

Die Mindesteindringtiefe in Bauteile aus Vollholz,
Brettschichtholz oder Brettsperrholz betréigt 4-d.

Holzwerkstoffplatten und Stahlbleche sollten nur
schraubenkopfseitig angeordnet werden. Die Holzwerk-
stoffplatten sollten eine Dicke von mindestens 1,2-d.
aufweisen. Zudem sind bei  nachstehenden
Holzwerkstoffplatten jeweils folgende Mindestdicken
einzuhalten:

e Sperrholz, Faserplatten: 6 mm

e Spanplatten, OSB-Platten, zementgebundene
Spanplatten: 8§ mm

e Vollholzplatten: 12 mm

Fiir Bauteile nach Europaischer Technischer Bewertung
sind die Bedingungen der jeweils einschldgigen
Européischen Technischen Bewertung zu
beriicksichtigen.

Der Winkel zwischen Schraubenachse und Faser-
richtung muss mindestens o = 30° betragen.

Die Schrauben werden in vorgebohrte Locher bzw.
ohne Vorbohren eingeschraubt. Der maximale
Durchmesser des vorgebohrten Loches ist der Kern-
durchmesser der Gewindeteils der Schraube bzw. liber
die Schaftlénge der Durchmesser des glatten Schafts.

Bei Stahlteilen sind die Locher mit einem ange-
messenen Durchmesser vorzubohren.

Fir das Eindrehen der Schrauben ist ausschlie8lich das
von der TOX-Diibel-Technik GmbH benannte
Werkzeug zu verwenden.

In Verbindungen mit Senkkopfschrauben gemal3
Anhang A muss der Schraubenkopf biindig mit der
Oberfliche des Anbauteils abschlieBen. Ein tieferes
Versenken ist nicht zulédssig.

Fiir Holzbauteile sind die in EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
in Absatz 8.3.1.2 und Tabelle 8.2 angegebenen
Mindestrand- und Mindestachsabsténde fiir Schrauben
in vorgebohrten oder nicht vorgebohrten Lochern wie
bei Négeln in vorgebohrten oder nicht vorgebohrten
Nagellochern einzuhalten. Dabei ist dem Gewinde-
auflendurchmesser d Rechnung zu tragen.

Bei Douglasie sind die Mindestrand- und Mindestachs-
abstinde parallel zur Faserrichtung um 50 % zu
erhdhen.

Der Mindestabstand zum unbeanspruchten Rand
senkrecht zur Faserrichtung kann auf 3-d reduziert
werden, wenn der Achsabstand in Faserrichtung und
zum Hirnholzende mindestens 25-d betrégt.

Soweit die technische Spezifikation (ETA oder hEN)
fiir Brettsperrholz keine anderen Bestimmungen
vorsieht, sind die Mindestrand- und Mindestachs-
abstinde von in der breiten Hirnholzfliche eines
Brettsperrholzbauteils mit einer Mindestdicke t = 10-d
angebrachten Schrauben wie folgt zu ermitteln (siche
Anhang B):

Achsabstand a; parallel zur Faserrichtung a;=4-d
Achsabstand a, senkrecht zur Faserrichtung a, =2,5 -
d

Abstand a3 vom Schwerpunkt des im Holz
eingeschraubten Schraubenteils bis zum

unbeanspruchten Hirnholzende ac=6-d
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Abstand a3 ; vom Schwerpunkt des im Holz
eingeschraubten Schraubenteils bis zum
beanspruchten Hirnholzende a=6-d
Abstand a4 vom Schwerpunkt des im Holz
eingeschraubten Schraubenteils bis zum
unbeanspruchten Rand agc=2,5-d
Abstand as; vom Schwerpunkt des im Holz
eingeschraubten Schraubenteils bis zum
beanspruchten Rand a;=6-d

Soweit die technische Spezifikation (ETA oder hEN)
fiir Brettsperrholz keine anderen Bestimmungen
vorsieht, sind die Mindestrand- und Mindestachs-
abstdnde von in der Seitenflaiche von Brettsperrholz-
teilen mit einer Mindestdicke von t=10-d und mit einer
Mindesteindringtiefe rechtwinklig zur Seitenober-
fliche angebrachten Schrauben wie folgt zu ermitteln

(siche Anhang B):

Achsabstand al parallel zur
Brettsperrholzebene ai=10-d
Achsabstand a2 senkrecht zur
Brettsperrholzebene a=4-d

Abstand a3 vom Schwerpunkt

des im Holz eingeschraubten
Schraubenteils bis zum un-
beanspruchten Hirnholzende az;.=7-d
Abstand a3 ; vom Schwerpunkt

des im Holz eingeschraubten
Schraubenteils bis zum

beanspruchten Hirnholzende asz; =12 -d
Abstand a4 vom Schwerpunkt

des im Holz eingeschraubten
Schraubenteils bis zum

unbeanspruchten Rand ac=3-d
Abstand as; vom Schwerpunkt

des im Holz eingeschraubten
Schraubenteils bis zum

beanspruchten Rand a;=6-d

Die Mindestdicke fiir tragende Holzbauteile ist t = 24
mm fur Schrauben mit Gewindeauflendurchmesser d <
8 mm, und t = 30 mm fiir Schrauben mit Gewinde-
aullendurchmesser d = 8 mm.
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4 Angewandtes System zur Bewertung
und Uberpriifung der Leistungs-
bestandigkeit (AVCP)

4.1 AVCP-System

Gemal der Entscheidung 97/463/EG der Europédischen
Kommission ist das System zur Bewertung und
Uberpriifung  der  Leistungsbestindigkeit  (siche
Anhang V zur Verordnung (EU) Nr. 305/2011) 3.

5 Fir die Anwendung des AVCP-
Systems erforderliche technische Einzel-
heiten, wie in der zutreffenden EAD
vorgesehen

Die fiir die Anwendung des AVCP-Systems
erforderlichen technischen Einzelheiten sind in dem
bei der ETA-Danmark hinterlegten Kontrollplan
festgehalten vor der CE-Kennzeichnung.

Ausgestellt anT2023-10-09 in K)»ﬁ;nhagen von

! /
s/ /

L Oredde o~
N

Thomas Bruun
Geschéftsfithrer, ETA-Danmark
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Anhang A
Zeichnungen der TOX TIMBR, TOX TERAS AND TOX TERAS PLUS-Schrauben
TOX TIMBR -Schrauben

LENGTH b L
3018 [ 17.00-19.00 [ 28.55-30.00
4028 [27.00-29.00 | 38.75-40.00
45727 [ 26.00-28.00 | 43.75-45.00
50/30 | 20.00-31.00 | 48.75-50.00
60/36 | 35.00-37.00 | 58.50-60.00
T T0/42 | 41.00-43,00 | 68.50-70.00
e . B0M8 | 47.00-49.00 | 78.50-80.00
o LA 5 e D054 | 53.00-35.00 | 88.25-90.00
?(5/-.:;‘ n g s (TEESE | 10060 | 59.00-61.00 | 98.35-100.00
. ?'\ Y i B N/ 110/60 | 59.00-61.00 [ 108.25-110.00
1 ;U_.';U_.' - | 12070 | 69.00-71.00 | 118.25-120.00
7 Penta L% Y| 13070 | 69.00-71.00 [ 128.00-130.00
N &l; : O'O : i 14070 | 60,00-71,00 | 138.00-140.00
e jL o 150770 | 69.00-71,00 | 148.00-150.00
C = 16070 [ 69.00-71.00 [ 158.00-160.00
s
el Fh b
Lk
Tl 2
SIZE Fh Fd1 Fd2 SIZE | Bending angle | Torque HNm
4.0 4.80-5.00 3.05-3.35 >255 4.0 45 degree ~35
45 G80-7.00 3.50-3.80 >265 45 45 degree ~5.0
50 T 50-7.90 4.20-4 45 =315 540 45 degree ~75
50 0501000 | 480520 | »385 | 6.0 45 degree ~105
SIZE dk K k1 5 Torx no. Tx ds di d2 P N
40 | 750800 | 345375 | 155185 | 045070 | T20 200215 | 280300 | 390410 | 240260 | 240260 | 34PMCTH
4.5 £50-8.00 395435 1.85-2.15 0.60-0.90 T20 220-2.30 3.10-3.30 4404 80 2.80-2.80 260-2.80 34 PITCH
50 | 501000 | 435485 | 195225 | 060090 T25 230240 | 355375 | 485515 | 300330 | 300330 | 34PACH
B0 11.50-12.00 540585 220-2.50 0.95-1.25 T30 280-3.05 4.25-4.45 5.808.10 3 .60-4.00 3560-4.00 34 PITCH
TOX TERAS -Schrauben
FPC HiEIL HAEEA ATwAHERES R ORF R R4 DRAWNNO. | EDTion | ™
Header Plan Co. | TORX SMALL OVAL HD W/4 RIBS UNDER HD W/6 FLUTE ON AH3002| 1
cader Fian Lo. Inc. SHANK CHIPBOARD SCREWS THREAD CUTTING TY-17 -B40
4 RIBS WIDTH REF.0,50mm
Hk T AL 0.50mn | REMARK
4 RIBS HEIGHT REF.0.20mm 1 MATERIAL 410s.s./A2 S.S.
S 9K HES 0.20mm BENDING ANGLE 45 DEGREE
Hr 4 RIBS UNDER CSK HEAD 2.REVISED WARK " /\
RU~RI3_ | A Fh -
e - N io
O; ; : b
- Ip]
0 o SIZE Fh Fd1 Fd2
4.0 | 4.80-5.00 | 3.05-3.35| >2.55
b 45 | 6.80-7.00 | 3.50-3.80 | >2.65
dk L 50 | 7.50-7.90 | 4.20-4.45| >3.15
6.0 | 9.50-10.00 | 4.80-5.20 | >3.85
SIZE dk Hr Hk s Torx no. T /\ ds A di A\ d2 P AN BREAKING TORQUE (Nm min.)

4.0 | 6.00-6.20 | 0.20-0.40 | 4.10-4.40 | 1.15-1.45 T-15 1.80-2.10 | 2.80-3.00 | 3.90-4.10 | 2.40-2.60 | 1.70-1.90 | 3-4 PITCH | 3.0 Nm for 410| 2.2 Nm for A2
4.5 | 7.00-7.20 | 0.30-0.50 | 4.30-4.60 | 1.20-1.60| T-20 1.90-2.30 | 3.10-3.30 | 4.40-4.60 | 2.60-2.80 | 1.90-2.10 | 34 PITCH | 4.0 Nm for 410| 3.2 Nm for A2
5.0 | 7.40-7.80 | 0.40-0.70 | 4.55-4.90 | 1.30-1.70 T-25 2.00-2.35 | 3.55-3.75 | 4.85-5.15 | 3.00-3.30 | 2.10-2.30 | 34 PITCH | 6.0 Nm for 410| 4.2 Nm for A2
6.0 | 8.50-9.00 | 0.60-1.00 | 5.40-6.00 | 1.50-2.00| T-25 2.20-2.50 | 4.25-4.45 | 5.80-6.10 | 3.60-4.00 | 2.50-2.70 | 3-4 PITCH

Length| 25/15 30/18 35/24 40/26 | 45/28 | 50/30 60/36 70/42 80/48
L |+0/-0.70| +0/-1.00 | + 0/-1.00| +0/-1.20 [+ 0/- 1.20| +0/- 1.20 | + 0/-1.50 | +0/- 1.50 | +0/- 1.50
b +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.00

DRAVN DATR DRANN

Length| 90/54 100/60 | 110/60 | 120/60 | 130/70 | 140/70 | 150/70 JUL.24.13'[CHERRY -1

L |+0/-1.75|+0/-1.75 |+ 0/- 1.75 | +0/- 1.75 |+ 0/- 2.00 + 0/- 2.00 | + 0/-2.00

b +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.00
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TOX TERAS PLUS -Schrauben

* 6 FLUTES ON SHANK

605"

% | FLUTE ON THREAD IZEl Fh Fell Fel2
HEAEES
I, 45| 680 | 33%, | »=s5
T q 5.0 | 9% | *8% | >31s
u 6.0 | 2P0l *E% | >38s
40/24|45,/27|50/30)60/36|70/ 42|80/ 48] ans60f007/60 (140770
L|29.00{44,00 [49.00|59.00/69.00]79.00[89.00199.00 128,00
40,00 (45,00 |50.00|&0.00|70.00 | 80,00{90,00/100.00 |140.00
- : 23.00| 26.00|29.00 |35.00| 41.00 | 47.00| 59.00| 59.00 | 68.00
(BENDING ANGLE 45°) bl 50| 2800/ 31.00 |37.00|43.00| 49.00| &1.00| &1.00 | 70.00
SIZE[dk | m rive[Tx [ o4 [12 [ 3 [ds | dl [ d2] P [Nm
5.35(3.33 1.60 | 3.90 | 4.10 | 2.80 | 3.90|2.40] 2.40
40 1565|338 715|190 | 210 |98 430 | 3.00 | 210|260 | 2.60[°
6.80 | 3.91 210 [5.30 | 460 | 3.10 | 4.40]260]2.60
4.5 | 710 [3.96|T~29|2.40 | 550 [ 4:80 | 3.30 | 4:60|2.80 | 2.:80|*°
8.35(4.48|. _-|2.20|3.90 | 5.30 |3.55|4.85|3.00]| 3.00
50 |ges (456|129 240 610 [140 550 | 375 | 515|32.30] 3.20|5°
11.30|5.58|;_~-4| 230 7.00 | 5.30 | 4.25|5.80|3.60| 3.60
60 |11.50]5.65|7 3% 2.60{ 7.20 [©%% 5560 | 4.45 | 5.10| 4.00] 2.00[7
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TOX TIMBR Schrauben, Tellerkopf, martensitischer Stahl

o~ —
P| 3
ET‘\
E: H 5|5 -
+ Schnitt A-A
LFL LSRR M 21
J G
head mark s o
(1 + BFU = G =
| @ dc
ds |
opfional P
6 flufes\.’
on shank Al A i
@ d1 -=."'-j:
groove on thread
@ d 9
thread rolled
until point
Oberflaeche Freimal- Malstab 11 Gewicht
- double Toleranz
BFU FIXIﬂg passivated OIN 2768 m|Materal stainless steel 410 (C1)
Datum Name Benennung
Bearb |04 :
Dz;: 0417 21| Fellmeth PG“EIFlX
Freig Tellerkopf
BFU Fixing GmbH
Klr(hgdrfen L Zeichnungsnummer BluH1
74626 Bretzfeld 39 T
Zust Datum [Name Dateiname
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TOX TIMBR Schrauben, Tellerkopf, martensitischer Stahl

NenngroRe @ 5,0 26,0 @ 8,0
d min 4,70 5,75 7,80
max 510 6,20 8,20
d min 3,00 3,80 5,20
' Imax 345 4,20 550
d min 11,50 14,00 19,00
i max 13,50 16,00 20,00
dl min 8,80 11,20 14,80
max 9,20 10,80 15,20
ds min 3,50 4,30 5,70
max 3,60 4,50 5,80
de min 5,70 6,40 7,70
max 6,30 7,00 8,00
1 min 1,90 1,70 2,50
max 2,20 2,00 2,80
2 min 1,00 1,70 1,70
max 1,50 2,20 2,20
N 9,00-10,00 | 10,00 -12,00| 14,00-15,00
Fn ) 7,90-850 | 9,90-10,50 | 11,50-12,50
F a1 3,80 -4,00 4.50-5,00 7,00-7,30
F g 3,15-3,30 4,30 -4,50 5,50-5,75
P % 40%| 280 3,90 4,60
TX 20/25 30 40
ET min 2,20 2,50 3,00
max 2,55 3,00 3,45
Diameter 35,0 36,0 @ 8,0
Length Thread length Ig
L max. L min.
30 28,95 full thread full thread
35 34,95 full thread full thread
40 38,75 24 full thread full thread
45 43,75 27 27 full thread
50 48,75 30 30 full thread
60 58,50 36 36 full thread
70 68,50 42 42 42
80 78,50 48 48 48
90 88,25 54 54 54
100 98,25 60 60 60
110 108,25 70 70 80
120 118,25 70 70 80
130 128,00 70 80
140 138,00 70 80
150 148,00 70 80
160 158,00 70 80
180 178,00 70 80
200 197,70 70 80
240 237,70 70 80
260 257 .40 70 80
280 277,40 70 80
300 297,40 70 80
Material: stainless steel 410, hardened
Surface: double passivated |
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TOX TIMBR Schrauben, Tellerkopf, austenitischer Stahl

BFU Fixing GmbH

ET
| X
Nl - | o
LYTL SR
60° Q©
head mark - ~
A2 + BFU = _ =
L I
1| @ dc
@ ds '
D d T
-
groove on fhread
@ d o
a
=
thread rolled
unfil poinf
Oberflaeche FremaB- |MaOstab 11 Gewicht
pusswafed, Toleranz
BFU FIXIﬂg Gleitmo 615 DIN 2768 m|Material stainless steel A2
waxed 13
Datum Benennung
Bearb |04 12 21[F
G:;: 04 12 21 [Fellmeth PO.FIEIFIX
Freig Tellerkopf

K|r|:hgr;'1rl'en L Zeichnungsnummer Blatt

1
74626 Bretzfeld 40 ¥
Zust Datum |Name Dateiname
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TOX TIMBR Schrauben, Tellerkopf, austenitischer Stahl

NenngroRe & 5,0 @ 6,0 28,0
d min 4,70 5,75 7,80
max 5,10 6,20 8,20
d, min 3,00 3,80 5,20
max 3,45 4.20 5,50
d min 11,50 14,00 19,00
= max 13,50 16,00 20,00
di min 8,80 11,20 14,80
max 9,20 10,80 15,20
o min 3,50 4.30 5,70
max 3,60 4.50 5,80
- min 5,70 6,40 7,70
max 6,30 7.00 8.00
1 min 1,90 1,70 2,50
max 2,20 2,00 2,80
2 min 1,00 1,70 1,70
max 1,50 2,20 2,20
N 9,00-10,00 | 10,00-12,00 | 14,00-15,00
P El10% 2,80 3,90 4,60
TX 20/ 25 30 40
ET min 2,20 2,50 3,00
max 2,55 3,00 3,45
Diameter 25,0 36,0 @ 8,0
Length Thread length Ig
L max. L min.
25 24,25 18 - -
30 28,95 20 20 full thread
35 34,95 24 24 full thread
40 38,75 24 24 full thread
45 43,75 30 30 full thread
50 48,75 30 30 full thread
60 58,50 36 36 53
70 68,50 42 42 42
80 78,50 48 48 48
90 88,25 54 54 54
100 98,25 60 60 60
110 108,25 70 70 80
120 118,25 70 70 80
130 128,00 70 80
140 138,00 70 80
150 148,00 70 80
160 158,00 70 80
180 178,00 70 80
200 197,70 70 80
240 237,70 70 80
260 257,40 70 80
280 277,40 70 80
300 297,40 80
Material: stainless steel A2
Surface: passivated, Gleitmo 615 waxed 1:3
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TOX TIMBR Schrauben, Senkkopf, martensitischer Stahl

o
Wl =] = Aj\/' AN
! : ]
* | \ Y
X L | J, @ds |
\ ' |
DETAL A Ll L~ |
M 31 |
L
6 flutes— = /5 -
on shank A A ©
Schritt A-B
M L1
—1
C D
>
~F
(e
groove on thread —
D_ 1
@ dk
1 head mark "5%/4: ZE‘ =
L 1+ BFU vl
/I
@ d1
$0e 60°
/> NS ab P d
i L | L
“%él F Gewindegang bis
Spifze ausgewalzt
Schnitt A-A Schnitt C-D
Oberflaeche Fremad- |Mafstab 21 lGewnchf
BFU F|X|ng Egl‘;zl'iﬂh’-d Ecl)l!.ler;?ré,zg m|Material stainless steel 410 (C1)
Datum Mame Benennung
Ezg:b 04 12 21| Fellmeth Panelle
Freig
BFU Fixing GmbH
chhg{jrfen L Zeichnungsnummer BlﬂH]
74,626 Bretzfeld b1 T
|Zust Datum |Name Dateiname
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TOX TIMBR Schrauben, Senkkopf, martensitischer Stahl

NenngrofRe @ 8,0
d min 7,80
max 8,00
d min 5,20
! max 5,60
d min 14,00
K max 15,00
d min 5,70
= max 5,80
S 0,80
b min 4,00
max 4,80
k 7,00
N 14,00-15,00
Fi - 11,50-12,50
F a1 7,00-7,30
F a2 5,50-5,75
P  10% 4,60
X 40
min 3,05
i max 3,45
Diameter @ 8,0
Length
L max. L min. |Thread length Ig
80 78,50 48
90 88,25 54
100 98,25 60
110 108,25 80
120 118,25 80
130 128,00 80
140 138,00 80
150 148,00 80
160 158,00 80
180 178,00 80
200 197,70 80
240 237,70 80
260 257,40 80
280 277,40 80
300 297,40 80
Material: stainless steel 410, hardened
Surface: double passivated |
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TOX TIMBR Schrauben, Senkkopf, austenitischer Stahl

ETA-23/0751, erteilt am 2023-10-09

| \\\ J’ ‘I/
. | A
DETAIL A L1 L

M 31
Schritt A-B
M 41
—1
groove on thread
head mark
A7 + BFU
/1| @ a
60 B d
gb [
thread rolled
until point
Schnitt C-D
Oberﬂu$c3e fremad- |MaOstab 21 lcewmhf
BFU Fixing Gietno 65 | oW 27és m|Marenal stamiess steel AZ
waxed 13
Datum Name Benennung )
Bearb |04 17 21| Fellmeth Pane“:lx
Gepr
Freig
BFU Fixing GmbH
+<|rchgdr’ren L Zeichnungsnummer BIGH1
74626 Bretzfeld L7 5
Zust Datum |[Name Dateiname
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TOX TIMBR Schrauben, Senkkopf, austenitischer Stahl

Nenngrofle @ 8,0
d min 7,80
max 8,00
d, min 5,20
max 5,50
d, min 14,00
max 15,00
min 5,70
.o max 5,80
S 0,80
b min 4,00
max 4.80
k 7,00
N 14,00-15,00
P Z 10% 4,60
TX 40
min 3,05
= max 3,45
Diameter @ 8,0
Length
L max. L min. |Thread length Ig
80 78,50 48
90 88,25 54
100 98,25 60
110 108,25 80
120 118,25 80
130 128,00 80
140 138,00 80
150 148,00 80
160 158,00 80
180 178,00 80
200 197,70 80
240 231,10 80
260 257,40 80
280 277,40 80
300 297,40 80
Material: stainless steel A2
Surface: passivated, Gleitmo 615 waxed 1:3
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Anhang B
Mindestrand- und Mindestachsabstinde

In Achsrichtung oder rechtwinklig zur Schraubenachse in der Ebene oder Seitenfliche von
Brettsperrholz beanspruchte Schrauben

Soweit die technische Spezifikation (ETA oder hEN) fiir Brettsperrholz keine anderen Bestimmungen
vorsieht, werden Achsabstand, Abstand zum Hirnholzende und Abstand zum Seitenrand auf der
Oberflache wie folgt definiert:

a4

Soweit die technische Spezifikation (ETA oder hEN) fiir Brettsperrholz keine anderen Bestimmungen
vorsieht, werden Achsabstand, Abstand zum Hirnholzende und Abstand zum Seitenrand in der
Seitenfldche wie folgt definiert:

dac Qo Aoc Aop




